
 

CHROME ORE – OFFER SPECIFICATION 

CHROME ORE 
SR. #  PARAMETERS    UNIT  TEST RESULTS 
01  Chromium Oxide (Cr2O3)      (Min)  %  40.00 
02  Silica (SiO2)          (Max)  %  10.00 
03  Magnesium Oxide (MgO)      (Max)  %  20.00 
04  Aluminia (Al2O3)        (Max)  %  15.00 
05  Phosphorus (P)        (Max)  %  00.08 
06  Sulphur (S)          (Max)  %  00.08 
07  Moisture          (Max)  %  02.00 
 


