
 

IRON MILL SCALE – OFFER SPECIFICATION 

IRON MILL SCALE 
SR. #  PARAMETERS  METHOD  UNIT  TEST RESULTS 

01  Iron (Fe)    Min  Based on ISO 2597‐1  %  68.00 

02  Silica (SiO₂)     Max  Based on ISO 2598‐1  %  03.00 

03  Aluminia (Al₂O₃)   Max  Based on ISO 4688‐1  %  00.75 

04  Phosphorus (P)   Max  Colorimetric  %  00.08 

05  Sulphur (S)     Max  Gravimetric  %  00.08 

06  Moisture     Max  Gravimetric  %  02.00 
 


